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Esempio di ordinativo: Codice      Order example: Code      Bestellbeispiel: Code 

Acciaio rivestito (ossido d’alluminio)
Coated steel (aluminium oxide)
Beschichteter Stahl (Aluminiumoxyd)

Materiale:
Material:
Werkstoff:

Endzentrierung flach
Top lock
Centratore prismatico rivestito gpv

GPV32 32 13 9,5 11 16 7,2 4,3 8 22 16 5 6,5
GPV38 38 19 12,8 12,5 22,5 7,2 4,3 11 25,5 22 5 6,5
GPV50 50 19 16 19 29 9 5,5 12,5 35 25 6 9,5
GPV75 75 20 20 28,5 38 10,5 6,5 14,25 56 28,5 7 13

COD. A B C D E F f G K L N R

Esempio di ordinativo: D1      Order example: D1      Bestellbeispiel: D1

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62

Da cementazione
Case hardened
Einsatzhärtung

Zentriereinheit
Centering unit
Centratore conico    (colonna e bussola)

16 12 8 50 24 6 13
20 16 10 64 31 8 20
25 17 12 64 31 8 20
32 23 15 80 39 10 24
40 26 20 100 49 10 24

16 14 7 50 24 5 13 M4
20 16 9 64 31 8 20 M6
25 18 12 64 31 8 20 M6
32 23 15 80 39 10 24 M8
40 33 20 100 49 10 24 M8
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