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Esempio di ordinativo: D      Order example: D      Bestellbeispiel: D 

ELASTOMER-FEDER eFFBe, nicht gelocht
solid eFFBE ELASTOMER SPRING
Molla in elastomero EFFBE piena

emp-2

emp-3

Barre piene - EFFBE - Urelast 90 SHORE A. 
Impiegate per realizzare molle piene (resistenza a carichi 
maggiori rispetto alle molle forate), particolari a disegno 
e prototipi

Volle Stäbe - EFFBE - Urelast 90 SHORE A. 
Für volle Federn (höhere Belastungswiderstände als ge-
lochte Federn), Teile nach Zeichnung und Prototypen

Solid bar stock – EFFBE – Urelast 90 SHORE A. 
Used to make solid springs (for greater load resistance 
compared to tube springs), design parts and prototypes
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16 6,5 300
20 8,5 300
25 10,5 300
32 13,5 300
40 13,5 300

16 300
20 300
25 300
32 300
40 300

50 17 400
63 17 400
80 21 400
100 21 300
125 27 300

50 400
63 400
80 400
100 300
125 300
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Esempio di ordinativo: D      Order example: D      Bestellbeispiel: D 

Barre forate - EFFBE - Urelast 90 SHORE A. 
Impiegate per realizzare molle in lunghezze speciali, 
rondelle ammortizzanti, particolari a disegno e prototipi

Gelochte Stäbe - EFFBE - Urelast 90 SHORE A. 
Für Federn mit Speziallängen, Dämpferscheiben, Teile 
nach Zeichnung und Prototypen

Round tube stock – EFFBE – Urelast 90 SHORE A. 
Used for making special length springs, conical wa-
shers, design parts and prototypes
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ELASTOMER-FEDER eFFBe, gelocht
drilled eFFBE ELASTOMER SPRING
Molla in elastomero EFFBE forata


